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Développement de nanoparticules superparamagnétiques pour le marquage cellulaire.
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Cette étude est consacrée au développement d’une nouvelle méthode de synthese de suspensions
colloidales constituées de particules superparamagnétiques recouvertes de différents enrobages
anioniques, tels que les dendriméres PAMAM de génération 4.5, le citrate, etc..... La synthése
comporte deux étapes : la formation des particules et leur recouvrement.

Un des intéréts majeurs de ce type de nanosystéme est leur utilisation potentielle en tant que
marqueur magnétique intracellulaire. Ces particules déstabilisent les membranes cellulaires par des
interactions électrostatiques, ce qui conduit & la formation de vésicules d’endocytose.

L’utilisation d’une concentration plus importante en molécules stabilisatrices que celle prévue dans
la synthese décrite par Strable et al fournit des solutions colloidales stables au cours du temps
présentant une bonne relaxivité . Les profils NMRD en fonction du temps en témoigent.
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Figure 1 : Comparaison des protils NMRD des particules Figure 2 : Image IRM pondérée en T, (By= 4.7T)
recouvertes avec 1.66 pmoles de dendrimeéres un jour d’échantillons contenant des cellules souches incubées

et quatre jours aprés la synthése avec des particules recouvertes de citrate, des particules

recouvertes de dendriméres ou de I’Endorem ©.

L’étude biologique de particules enrobées de citrate et de dendrimeres sur des cellules souches de la
moelle osseuse a montré d’une part une internalisation plus importante des particules recouvertes de
citrate et de dendriméres que des particules recouvertes de dextran. (Endorem®).Les particules

\

- superparamagnétiques & enrobage anionique permettent donc un marquage cellulaire magnétique

important et non spécifique et d’autre part, une meilleure internalisation des particules stabilisées par
du citrate a été observée par rapport & celles recouvertes de dendriméres (figure 2).

* La relaxivité (r,) est définie comme le rehaussement des vitesses de relaxation des noyaux du solvant provoqué
par la présence d’une millimole par litre de centre paramagnétique
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