Résistance mécanique - Expérimental

30 types de mortiers différents.

Plus de 300 essais
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Etude du comportement des mélanges
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® base: sable jaune - théorique
base: sable jaune - Expérimental

W base: sable du Rhin - théorigue

7 base: sable du Rhin - Expérimental
base: sable vert - théorique

base: sable vert - expérimental

Test de résistance a la flexion

- Expérimental (partie 1)

Analyse au microscope des matériaux
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